Die Warme aus dem hohen Norden.
@ therm

fuBboedenheizung ~ flichenheizung

Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs

Auftraggeber:

Gebaude/Liegenschaft:

Bauabschnitt/-teil/Stockwerk/Wohnung:

Anlageteil:

Anforderungen

Das Belegreifheizen im Rahmen der Anforderungen der Ablaufprotokolle NB1 und NB2 durchfiihren und dabei nach
den unter Dokumentation aufgeflhrten Schritten vorgehen. Das Belegreifheizen in der Regel direkt im Anschluss an
das Funktionsheizen durchfihren und die Heizung dabei nicht abschalten bzw. die Vorlauftemperatur nicht senken.
Der Zementestrich ist dann im Regelfall mindestens 28 Tage, der Calciumsulfatestrich mindestens 14 Tage alt. Diese
Tage zu den unten angegebenen Tagen des Belegreifheizens dazurechnen, wenn die Zeitdauer bis zur Belegreife
abgeschatzt wird. Im Allgemeinen fir das Belegreifheizen bei Estrichdicken bis 70 mm eine Zeitspanne von
mindestens 14 Tagen, bei Estrichdicken Gber 70 mm entsprechend langere Zeitrdume einplanen.

Die Belegreife ist erreicht, wenn die Anforderungen der Tabelle 4 eingehalten werden. MaBgebend ist die CM-
Messung. Belegreifheizen bzw. erforderliche Varianten sowie Folienprifungen gesondert absprechen und beauftragen.

Achtung: In Abhangigkeit von der Heizleistung des Warmeerzeugers das Belegreifheizen gegebenenfalls
abschnittsweise durchfihren. Dabei alle Heizkreise innerhalb eines Estrichfelds gleichzeitig beheizen.

Dokumentation
Durchfiihrung des Belegreifheizens direkt nach dem Funktionsheizen?

O ja Wenn ja, dann mit Tabelle 2 fortfahren.
O nein  Wenn nein, dann mit Tabelle 1 fortfahren.

Beginn des Belegreifheizens (Datum):
(Nachtabsenkung und AuBentemperaturregelung auBer Betrieb.)

Tabelle 1
ettty | it | o |
1. Tag 25°C
2. Tag 35°C
3. Tag 45°C "
4. Tag 55°C'

! bzw. die maximale Auslegungsvorlauftemperatur.

AnschlieBend mit Tabelle 2 fortfahren.
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Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs

Tabelle 2

cuogainazon | Somporaur | Vorssenpoaur | Dm Ut _| P
- 55°C
__ .Tag 55°C
. Tag 55°C
__ .Tag 55°C
. Tag 55°C
__.Tag 55°C
——Tag du::cﬂ:;eenftufehsrtt =
__ .Tag 55°C
— . Tag 55°C
__ .Tag 55°C
——Tag eéﬂ?gr:gFec;gi?ttggt
__ .Tag Belegreife gepriift 2 CM-Messung

Tabelle 3: Abheizen nach Feststellung der Belegreife des Estrichs (ohne Nachtabsenkung)

Tage Soll-Vorlauf- abgelesene Dat Uhraeit
Belegrelfhelzen temperatur Vorlauftemperatur S Szl

. Tag 35°C
. Tag 25°C
Heizung auf
— &g Automatik

' bzw. die maximale Auslegungsvorlauftemperatur.
% nach Angabe/Auftrag des Bauherrn/Architekts.
% wird Feuchte festgestellt, weiter heizen, wird keine Feuchte festgestellt, die CM-Messung durchfihren.
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Die Warme aus dem hohen Norden.
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fulbedenheizung ~ flichenheizung

Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs

1. Durchflihrung des Belegreifheizens mit automatischer Regelung?
O ja (vorstehende Tabellen entfallen)
O nein

2. Ende des Belegreiftheizens (Datum):

3. Die Raume wurden wahrend des Belegreifheizens nach Vorschrift des Estrichherstellers bellftet
O ja
O nein

4. Die beheizte FuBbodenflache war frei von Uberdeckungen.
O ja
O nein

5. Sind zwischen dem letzten Abheiztag bzw. der Feststellung der Estrichfeuchte und dem Verlegungsbeginn mehr
als 7 Tage verstrichen?
O ja
O nein

6. Wenn ja, dann vor dem Verlegebeginn mindestens 2 Tage bestimmungsgeman bzw. mit der maximalen
Auslegungsvorlauftemperatur erneut heizen und eine neue Feuchtemessung durchfihren.
Sind die maximalen Feuchten nach Tabelle 4 nicht Giberschritten?
O ja
O nein

Tabelle 4: Anforderungen an die maximale Feuchte des Estrichs

Zementestrich | Calciumsulfatestrich
- Oberbodenbelag Soll in % Soll in %

ObBo1 textile Belage und elastische Belage

ObBo2 Parkett 1,8 0,3
ObBo3 Laminat 1,8 0,3
ObBo4 keramische Fliesen bzw. Natur-/Betonwerksteine 2,0 0,3
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Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs

Tabelle 5: ermittelte Feuchte

m Raumbezeichnung Oberbodenbelag gaf. Messstelle | Sollwert (%) | Istwert (%)

Beginn der Verlegung des Oberbodenbelags (Datum):

Fertigstellung der Verlegung des Oberbodenbelags (Datum):

Bestatigung durch Datum und Unterschrift
(soweit beteiligt, in Auftrag gegeben, berwacht oder ausgefiihrt)

Bauherr/Auftraggeber | Bauleiter/Architekt Heizungsbauer Oberbodenbelag-
beauftragt: liberwacht: ausgefiihrt: Verleger ausgefiihrt

Belegreifheizen

Folientest

Feuchtemessung
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