Die Warme aus dem hohen Norden. [@ the

Die FuRbodenheizung im Tackersystem im Uberblick

Die Auswabhl einer geeigneten Fullbodenheizung kann — gerade bei der Vielzahl an Systemen auf dem Markt — gerade
fur unerfahrene Heimwerker schwierig sein. Deshalb stellen wir lhnen auf dieser Seite die FuRbodenheizung im
Tackersystem genauer vor und bieten lhnen eine Ubersichtliche Tabelle mit den unterschiedlichen Systemelementen,
damit Sie die fir lhr Bauprojekt am besten geeignete FulRbodenheizung im Tackersystem finden kénnen.

Die Dammrollen und Faltplatten in der Tabelle verfiigen alle Gber eine integrierte Warme- und Trittschallddmmung.
Neben den Warme- und Trittschallddmmplatten besteht natlrlich auch die Mdglichkeit, reine Warmedammelemente zu
fertigen, falls erhdhte Verkehrslasten gefordert werden oder auf eine Trittschalldammung verzichtet werden kann.

Warmedurch- | Warmeleit- Trittschall- ,
Bezeichnung lasswiderstand verbesserungs- Aufbr:lljrr]\.éhe2 Verkrgf?:(s;lasﬁ
1
W/ K maft

FP 045 DES sm 15-2 R=0,33 0,045 26 dB 66 /76 mm* 4 kPa
DR/FP 045 DES sm 20-2 R =0,44 0,045 28 dB 71/81 mm* 4 kPa
DR/FP 045 DES sm 25-2 R = 0,56 0,045 28 dB 76 /86 mm* 4 kPa
DR/FP 045 DES sm 30-3 R = 0,67 0,045 29 dB 81/91 mm* 4 kPa
DR/FP 045 DES sm 35-3 R=0,78 0,045 30dB 86 /96 mm* 4 kPa
DR/FP 045 DES sm 40-3 R =0,89 0,045 30dB 91/101 mm* 4 kPa
DR/FP 040 DES sm 30-3 R=0,75 0,040 28 dB 81/91 mm* 4 kPa
DR/FP 040 DES sg 20-2 R =0,50 0,040 26 dB 71/81 mm* 5 kPa
DR/FP 040 DES sg 30-2 R=0,75 0,040 28 dB 81/91 mm* 5 kPa
FP 040 DES sg 50-2 R=1,25 0,040 29 dB 101/ 111 mm?* 5 kPa
FP 035 DES sg 15-2 R=0,43 0,035 24 dB 66 /76 mm* 10 kPa
DR/FP 035 DES sg 20-2 R =0,57 0,035 24 dB 71/81 mm* 10 kPa
DR/FP 035 DES sg 30-2 R =0,86 0,035 24 dB 81/91 mm* 10 kPa
FP 035 DES sg 50-2 R=1,43 0,035 26 dB 101/ 111 mm?* 10 kPa
DNP/FNP 032 DES sg 30-2 R =0,93 0,032 28 dB 81/91 mm* 5 kPa
HV ausSPrﬁlryr/]p;?:rilen, abhangig von der Dammung 0dB 54 / 64 mm* ;;:1'”\]/3:9

"nach DIN 4109 2 Systemelement + Heizrohr 16x2mm + Mindestestrichiiberdeckung nach DIN 18560 3 nach DIN 1055
4 mit Calciumsulfat-FlieRestrich / mit Zementestrich

kleine Begriffserklarung

DR Dammrolle aus Polystyrolschaum EPS (nach DIN EN 13163)

FP Faltplatte aus Polystyrolschaum EPS (nach DIN EN 13163)

FNP Faltplatte aus Neopor EPS (nach DIN EN 13163)

DNP Dammrolle aus Neopor EPS (nach DIN EN 13163)

HV Hohlkammer-Verlegeplatte aus Polypropylen (3 mm stark)

035/... Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

DES Trittschalldammplatte unter Estrich mit Schallschutzanforderungen
DEO Dammoplatte unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

dm mittlere Druckbelastbarkeit

dh hohe Druckbelastbarkeit

sg Trittschallddmmung, geringe Zusammendrickbarkeit
sm Trittschallddmmung, mittlere Zusammendrtickbarkeit
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Ubersicht iiber die Systemelemente

Dammrolle Faltplatte
Dammplatte aus s Hohlkammer-
Mineralwolle Verlegeplatte

Welcher Estrich?

Generell wird bei unseren Fulbodenheizungen Estrich als Lastverteil-
schicht eingebracht. Fir das Tackersystem empfehlen wir als Heizestrich
Zementestrich oder Calciumsulfat-Flief3estrich, mit dem sich eine niedrigere
Aufbauhobhe realisieren lasst.

» Bei dem Calciumsulfat-FlieBestrich handelt es sich um einen Nass-
estrich, der einen sehr hohen Wasseranteil besitzt und deshalb extrem
flieRfahig (aber nicht selbstnivellierend!) ist. Die Mindestheizrohr-
Uberdeckung betragt beim Einsatz von Calciumsulfat-FlieBestrich 35
mm.

» Zementestrich ist ein weichplastischer Estrichmortel, der die
Heizungsrohre formschlissig umgibt. Er iberzeugt durch seine gute
Temperatur- und Feuchtigkeitsbestandigkeit. Der Zementestrich lasst
sich auch mit Estrichzusatzmitteln (z.B. zur schnelleren Aushartung) kombinieren. Die Mindestheizrohr-
Uberdeckung betragt beim Einsatz von Zementestrich 45 mm.

» Zusatzlich konnen Sie ein Estrichzusatzmittel zur Homogenisierung des Estrichs verwenden. Mit dem Estrich-
zusatzmittel von Foérdetherm erreichen Sie eine Verbesserung der Warmeleitfahigkeit und der Druck- und Biege-
festigkeit. Es entsteht ein homogener, gut zu verarbeitender Estrichmortel. Unser Estrichzusatzmittel enthalt keine
aggressiven Stoffe und greift weder Kunststoff noch Metall an.
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