Die Warme aus dem hohen Norden. @ th e m

Trockenestrichelemente von Fermacell

Die perfekte Lastverteilschicht fiir die FufRbodenheizung im Trockenbausystem

Bei den Trockenbausystemen sowie beim Bio-Holzfasersystem kann Uber dem FuBbodenheizungsaufbau
Trockenestrich als Lastverteilschicht eingebracht werden. Die Lastverteilungsplatten sollten aus 2 Schichten
Trockenestrich a 12,5 oder 10 mm bestehen. Wir empfehlen die Estrichplatten vom Trockenestrichhersteller Fermacell,
die unsere Flachenheizung getestet und fir besonders empfehlenswert in Verbindung mit ihren Platten befunden hat.
Beim Einsatz von Trockenestrich entfallen die langen Trockenzeiten, die hohen anfénglichen Feuchtigkeitsbelastungen
sowie das hohe Gewicht herkémmlicher Nassestrichsysteme.

Fermacell Estrichelement

In Verbindung mit FuBbodenheizungen dienen die speziellen, insgesamt 20 bzw. 25 mm dicken Estrichelemente von
Fermacell als druckverteilende Schicht und als Untergrund fir die Oberbodenbelédge. Die FuBbodenheizung im
Trockenbausystem sowie im Bio-Holzfasersystem von Foérdetherm ist vom Hersteller fir die Kombination mit
Trockenunterbdden freigegeben. Die Vorschriften des Herstellers (Warmebedarfsberechnung, Verlegung etc.) sind
jedoch zwingend einzuhalten. Wir empfehlen Estrichelemente 2 E 11 vor allem in Verbindung mit den Trockenbau-
elementen TBE bzw. TBS Neopor und wenn auf eine besonders niedrige Aufbauhdhe geachtet werden muss. Die
Eignung des Heizungssystems fir weitere Anwendungsbereiche ist beim FuBbodenheizungshersteller zu erfragen.

Estrichelement 2 E 22 (2 x 12,5 mm)

Beschreibung: 2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte

Elementdicke: 25 mm

Format: 500 x 1500 mm = 0,75 m2

Eigenlast: 0,29 kN/m?

Warmedurchlasswiderstand: 0,08 m2K/W

Anwendungsbereich: Wohnraume, Flure und Dachbodenrdume in Wohngebauden
zul. Punktlast: 1,0 kN

(Belastungsflache = 20 cm?, Abstand der Belastungspunkte = 50 cm)

Estrichelement 2 E 11 (2 x 10 mm)

Beschreibung: 2 x 10 mm Gipsfaserplatte

Elementdicke: 20 mm

Format: 500 x 1500 mm = 0,75 m2

Eigenlast: 0,23 kN/m?

Warmedurchlasswiderstand: 0,06 m2K/W

Anwendungsbereich: Wohnraume, Flure und Dachbodenrdume in Wohngebauden
zul. Punktlast: 1,0 kN

(Belastungsflache = 20 cm?, Abstand der Belastungspunkte = 50 cm)
geeignete Warmwasser-Heizungssysteme:

» Systeme mit Heizrohren in dafir vorgesehenen Formplatten, wie z.B. Polystrol-Formplatten (EPS DEO 150),
PUR-Formplatten oder gefraste Holzweichfaser-Dammplatten. Die horizontale Weiterleitung der Wéarme wird
durch spezielle Wéarmeleitbleche gewahrleistet. Die Estrichelemente liegen vollflaichig auf den
Warmeleitblechen auf.

» Systeme mit einer heizmedienfiihrenden Platte (Klimaboden)

» Achtung! Die Vorlauftemperatur darf 55°C nicht berschreiten.
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FERMACELL Estrich-Element

Warmeleitbleche

Beispiel fir ein geeignetes
heizmediumnfihrende FuBbodenheizungssystem
Leitung

Formplatte -]

Untergrund
(gemai3 FERMACELL Verarbeitungsanletung)

Aufbau Fermacell Estrich-Element (20 bzw. 25 mm) mit FuBbodenheizungssystem

Hinweis bei der Kombination mit Elektro-Flachenheizungen:

Elektrisch betriebene Heizungssysteme, z.B. Heizdrahte im Kleberbett, sind aufgrund eventueller
Warmestaugefahr nur bedingt geeignet. Diese Systeme sind nur nach Ricksprache mit dem
Heizungshersteller einsetzbar. Die Temperatur darf an keiner Stelle der Estrichelemente 50°C Uberschreiten.
Ein Warmestau durch eine Abdeckung der Heizdrahte, z.B. durch M&bel oder andere warmeddmmende
Schichten (dicke Teppiche, Textilien oder Matratzen), darf nicht auftreten.

Verlegevorschriften

Neben den allgemeinen Verlegeanleitungen und —hinweisen fir das jeweilige Flachenheizungssystem sind folgende
Vorschriften beim Einsatz der Trockenestrichelemente von Fermacell zu beachten.

>

Werden aus bauphysikalischen Griinden unterhalb des Heizungssystems Zusatzschichten verlegt, missen
diese ausreichend druckfest sein. Die zuldssige maximale Dammschichtdicke inkl. Formplatte der
FuBbodenheizung ist einzuhalten.

Wenn FuBbodenheizungssysteme auf Fermacell-Ausgleichsschittung vorgesehen sind, ist eine lastverteilende
Schicht mit einer lose verlegten, 10 mm dicken Fermacell-Gipsfaserplatte zwischen Ausgleichsschittung und
FuBbodenheizungssystemen anzuordnen.

Bei der Verwendung einer Mineralwoll-Dammplatte unterhalb der FuBbodenheizung ist eine lastverteilende
Zusatzschicht in form einer lose verlegten, 10 mm dicken Fermacell-Gipsfaserplatte zwischen der
Mineralwollddmmplatte und dem FuBbodenheizungssystem anzuordnen.

Auf die Verlegung der FuBbodenheizung im Rand- und Kopfbereich ist besonders zu achten. Ein zusétzliches
Warmeleitblech bildet eine stabilere Auflage der Estrichelemente. Bei grdéBeren Hohlrdumen wie
Rohransammlungen im Bereich der Heizkreisverteiler sind aufgrund zu geringer Auflageflachen
ZusatzmaBnahmen, z.B. die Verlegung eines Bleches, notwendig. Herstellerangaben sind diesbezilglich zu
beachten.

Es empfiehlt sich, unter Berlicksichtigung der warmetechnischen Wirksamkeit, die Freirdume mit Fermacell-
Ausgleichsschittung auszufillen. Die Heizrohre bzw. Wé&rmeleitbleche sind so zu verlegen, dass der Boden
planeben bleibt.

Warmeleitbleche bzw. Heizelemente dirfen nicht verbogen sein.

Bei der Verarbeitung der Fermacell-Estrichelemente sind des Weiteren die jeweils aktuellen
Ausflihrungs- und Verarbeitungsrichtlinien der Xella Trockenbausysteme GmbH zu beachten.

Technische Anderungen vorbehalten.
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fulbodenheizung ~ flichenheizung

Bodenaufbauten mit Estrichelementen von Fermacell

a) FuBbodenheizungssystem auf Fermacell-Ausgleichsschiittung mit lose verlegter Fermacell-Gipsfaserplatte:

—— FERMACELL Estrich-Element 2 E 22 oder 2E11
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—— FERMACELL Estrich-Element 2 E 22 oder 2EMN

Warmeleithleche
FuRRbodenheizungssystem

DEOD 150 his 90 mm oder extrudierter Hart-
schaum bis 120 mm {jeweils inkl. Formplatte)
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10 mm FERMACELL Gipsfaserplatte, lose verlegt
geeignete Mineralwoll-Dammplatte
Rohdecke

Zusiatzliche Dammschichten

Fiar den Anwendungsbereich a) sind in Verbindung mit einer geeigneten FuBbodenheizung und dem Fermacell-

Estrichelement 2 E 22 folgende Ddmmestoffe

zulassig:

» Polystyrolhartschaum EPS DEO 150 (ehem. PS 30), Dicke inkl. FBH-Formplatte < 90 mm
» extrudierter Hartschaum XPS DEO 300, Dicke inkl. FBH-Formplatte < 120 mm

Andere Ddmmschichten sind mit dem FuBbodenheizungshersteller abzuklaren. Die Dammschicht muss gleichmafig

dick sein.

Hbhne Warme- und Energiesysteme GmbH & Co. KG | Handelsweg 10 | 24211 Preetz
Fon: 04342 - 799106 | Fax: 04342 - 799107 | mail: info@baudochselbst.de
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage: www.baudochselbst.de



